Eine Produktfamilie
fur alle Falle!

Holmgurte
Biresin CR131 + CH132-5 / CH132-T (Vakuuminfusion)

Rumpf / Flligelschalen f Leitwerk
Biresin CR132 + CH132-7

Schalenverklebung Rumpf / Fliigel
Biresin CR132 + CH132-2

Radverkleidung
Biresin CR132 4+ CH132-2

Cowling / Brandschott
Biresin CR132 FR + CH132-2/ CH132-5

Biresin® CR132 (FR) / CR134 FR / CR131

Mit Biresin CR132 hat Sika eine modulare Produktfamile auf Epoxidharzbasis entwickelt, die auf-
grund ihrer Qualitat und Anwendungsvielfalt ideal fir den Bau von Leichtflugzeugen geeignet ist.
Mit allen Systemen wird bei vollstandiger Vernetzung ein Tg zwischen 130°C und 160°C erreicht.
Somit wird selbst bei dunkel lackierten Flugzeugteilen, die sich durch die Sonneneinstrahlung
aufheizen, die notwendige Stabilitat gewahrleistet.

lhre Vorteile

Modulares und vielfaltiges System mit Tg-Werten bis zu 160°C

4 Harze und 5 Harter bilden eine Produkfamilie fir mehr Flexibilitat

Biresin CR132 - Basissystem zum Handlaminieren mit 4 Hartern und &hnlichen Eigenschaften
Biresin CR131 - Vakuuminfusionsversion von Biresin CR132 mit &hnlichen Eigenschaften

Biresin CR132 FR und CR134 FR - Flammhemmende Hand Lay-Up Versionen von Biresin CR132
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Biresin® CR131

Vakuuminfusionsversion von Biresin CR132
Gleiche Harter wie fiir Biresin CR132

Nahezu gleiche mechanische Eigenschaften wie
Biresin CR132

Biresin® CR132

Hand Lay-Up System mit Glasiibergangstemperatur (Tg)
bis zu 160°C

Modulares System mit 4 Standardhértern fiir Topfzeiten
zwischen 60 und 480 Minuten

Hervorragende mechanische Eigenschaften

Speziell fir Teile, die eine gute Warmebestandigkeit
erfordern, z.B. dunkel lackierte Flugzeugteile, die starke
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
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Biresin® A CR132 CR131
B | CH1322 \ CH132-5 CH132-7 CH122-9 CH135-4 \ CH132-5 \ CH132-7

) s A 100 100 100 100
Mischungsverhaltnis [g] B 28 2 38 2% ‘ 28 ‘ 2
Eigenschaften
Verarbeitungsdaten (ca. Werte)
Topfzeit, RT [min] 60 150 210 480 160 140 260
Mischviskositat [mPas] 360 550 550 940 540 410 540
Physikalische Daten bei optimierter Temperung (ca. Werte)
Zug-E-Modul [GPa] 2.65 27 245 245 2.75 27 27
Zugfestigkeit [MPa] 79 88 78 68 89 86 84
Zugdehnung [%] 5.3 6.2 5.7 3.9 5.7 5.9 6.7
Schlagzahigkeit  [kd/m?] - - - 25 27 46 37
Tg [°C] 130 135 135 162 138 136 127

Biresin® CR132 FR + CR134 FR (Flame Retardant)

Flammhemmende Versionen von Biresin CR132, hautpsachlich zum Handlaminieren
UL94 V-0 Klassifizierung mit CR132 und CH132-2 Harter

Biresin® A CR132 FR CR134 FR Underwriters
| | s S
Mischungsverhaltnis [g] B 20 2%
Eigenschaften
Verarbeitungsdaten (ca. Werte)
Topfzeit, RT [min] 60 115
Mischviskositat [mPas] 1.330 1.000
Physikalische Daten bei optimierter Temperung (ca. Werte)
Zug-E-Modul [GPa] 3.6 3.05
Zugfestigkeit [MPa] 52 65
Zugdehnung [%] 1.6 319
Schlagzahigkeit [kd/m?] 15 21
Tg [°C] 132 132
Mehr Informationen iiber das Sika-Gesamtprogramm erhalten Sie Uber
http://toolingandcomposites.sika.com/de
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